








Bezaubernd

BAN 02. 0,10 ct.

BAN 02. 0,15 ct.

BAN 02. 0,20 ct.

BAN 02. 0,25 ct.

BAN 02. 0,50 ct. BOS 03. 0,50 ct.

BOS 03. 0,05 ct.

BOS 03. 0,10 ct.

BOS 03. 0,15 ct.

BOS 03. 0,20 ct.

BOS 03. 0,25 ct.

BOS 14. 0,10 ct.

BOS 14. 0,15 ct.

BOS 14. 0,20 ct.

BOS 14. 0,25 ct.

BOS 14. 0,50 ct.

BOS 12. 0,07 ct.

BOS 12. 0,10 ct.

Gold



Ausdrucksstark

BAN 04. 0,10 ct.

BAN 04. 0,15 ct.

BAN 04. 0,20 ct.

BAN 04. 0,25 ct.

BAN 04. 0,50 ct. BOS 04. 0,50 ct.

BAN 01. 0,10 ct.

BAN 01. 0,15 ct.

BAN 01. 0,20 ct.

BAN 01. 0,25 ct.

BAN 01. 0,50 ct.

BOS 04. 0,05 ct.

BOS 04. 0,10 ct.

BOS 04. 0,15 ct.

BOS 04. 0,20 ct.

BOS 04. 0,25 ct.

BOS 11. 0,07 ct.

BOS 11. 0,10 ct.

BOS 13. 0,10 ct.

BOS 13. 0,15 ct.

BOS 13. 0,20 ct.

BOS 13. 0,25 ct.

BOS 13. 0,50 ct.

Gold



Faszinierend

BRI 15. 0,10 ct.

BRI 15. 0,15 ct.

BRI 15. 0,20 ct.

BRI 15. 0,25 ct.

BRI 15. 0,50 ct. BRI 14. 0,18 ct.

BAN 11. 0,15 ct.

BAN 11. 0,20 ct.

BAN 12. 0,15 ct.

BAN 12. 0,20 ct.

BAN 10. 0,18 ct.

BAN 11. 0,10 ct. BAN 12. 0,10 ct.

BAN 09. 0,18 ct.

BOS 10. 0,15 ct.

Gold



Spannend

BRI 06. 0,15 ct.

BRI 06. 0,20 ct.

BRI 06. 0,25 ct.

BRI 07. 0,15 ct.

BRI 07. 0,20 ct.

BRI 07. 0,25 ct.

BOS 08. 0,06 ct. BOS 09. 0,06 ct.

Gold



Lebensfroh

SRI 02. 0,03 ct.

SRI 02. 0,06 ct.

SRI 06. 0,10 ct.

SAN 02. 0,06 ct.

SAN 02. 0,10 ct.

SAN 01. 0,03 ct.SRI 01. 0,03 ct.

SAN 01. 0,10 ct.

SRI 01. 0,06 ct.

SRI 01. 0,10 ct.

SAN 02. 0,03 ct.

SAN 01. 0,06 ct.

SOS 02. 0,10 ct.

SOS 02. 0,15 ct.

SOS 01. 0,06 ct.

SOS 01. 0,15 ct.

SOS 02. 0,06 ct.

SOS 01. 0,10 ct.

Silber



Der Brillantschliff
ist der runde Schliff eines Diamanten mit mindestens 
57 Facetten.

Die Facetten werden in der folgenden Reihenfolge 
geschliffen: Zuerst die Tafel, dann vier Hauptfacetten 
des Oberteils, dann die vier zugehörigen Hauptfacetten 
des Unterteils. Sodann folgen genauso die restlichen 
Hauptfacetten des Oberteils und des Unterteils. Danach 
gehen die Steine zum Arbeitsgang des Brillantierens; 
dabei werden dann die Tafelfacetten und die Rundist-
facetten des Oberteils und des Unterteils angebracht. 

Die Brillanz des Steins
Der hohe Lichtbrechungssindex ist von entscheidender 
Wichtigkeit für die Brillanz des Steins. Er sammelt das 
Licht aus allen Richtungen, um es durch das Oberteil 
zum Betrachter hin zu lenken. 

Weg des Lichtbündels 
durch den Stein.

Dieses Lichtbündel 
verlässt den Stein 
auf der Unterseite 
nicht, sondern es tritt 
die sogenannte 
Totalrefl ektion ein.

Ringherstellung
Auf unserem Video 
zeigen wir unsere 
traditionelle 
Ringherstellung
Made in Germany.



Wählen Sie Ihren 
individuellen Brillanten aus

Alle Schmuckstücke der 
Kollektion Solitär fertigen wir 

nach Ihren Wünschen.
Wählen Sie zwischen Gelb- 

und Weißgold. 
Bestimmen Sie die 

Steingröße, die Steinfarbe 
sowie die Reinheit 

und Sie erhalten Ihren persönlichen 
Solitärschmuck, ab 0,50 carat 
mit internationalem Zertifi kat.

Wir machen Ihnen gerne ein Angebot.

Max Fröhlich GmbH
Paul-Klinger-Straße 1

D-45127 Essen
Telefon 0201.820820
Telefax 0201.234154
info@maxfroehlich.de
www.maxfroehlich.de


